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1. Στον παρακάτω πίνακα δίνονται τιμές διαχυτότητας και ενέργειας ενεργοποίησης ανηγμένη 
στην θερμοκρασία τήξης για αυτοδιάχυση σε κρυσταλλικά υλικά. Εξηγείστε τις εξής 
παρατηρήσεις:
(α) ο λόγος QA/RTm είναι περίπου σταθερός στα μέταλλα, 
(β) η διαχυτότητα στα μπε και εκκ είναι ίδια,
(γ) η διαχυτότητα στα χκκ είναι υπερδιπλάσια από τα μπε και χκκ, 
(δ) η διαχυτότητα στα κεραμικά είναι μεγαλύτερη από τα μέταλλα, 
(ε) η ενέργεια ενεργοποίησης στα κεραμικά είναι μεγαλύτερη από τα μέταλλα. 


